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	Küresel grafitli dökme demirlerde, öncelikle aşırı sıcak bölgelerde meydana gelen krater oluşumu 

	Oluşum Biçimi 

	Bu kraterle tek tek oluşabileceği gibi, geniş bir yüzeye dağılmışta olabilir. Krater oluşmuş bölgelerin altındaki bölgenin iç yapısında dejenere grafit meydana gelir. Hata; küresel grafitli dökme demir parçalarının bentonitli kalıba dökümünde özellikle termik yüklemeler meydana gelen bölgelerde oluşur. 

	Tahmini Nedenler 

	Metalurji 

· Sıvı metalin kalıntı magnezyum oranının çok yüksek olması 

· Yolluk ve döküm tekniği 

· Ekzotermik besleyici olarak kalıba yerleştirilmiş veya ergiyik metalin işlemi sırasında kullanılmış floritlerin varlığı 

· Bu floritler sıvı metal yüzeyindeki koruyucu magnezyum oksit tabakasını parçalar ve kum kalıbın içindeki nemin oluşturduğu su buharı sıvı metaldeki geri kalan magnezyum ile reaksiyona girer.


