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	Eğer kum kalıbın yüzeyine işleyen sıvı metalin nüfuz ettiği derinlik maksimum kum tanesinin boyutu kadarsa bu kaba döküm hatasıdır. 

	Oluşum Biçimi 

	Bu tür hata özellikle yolluğa yakın ve yüksek termik yükler altında kalan bölgelerde meydana gelir ve penetrasyonun bir ön kadamesidir. Hataya iyi sıkıştırılmamış kalıp bölgelerinde de rastlanır. 

	Tahmini Nedenler 

	Bentonitli kalıplama kumu 

· Kumun tane boyutu çok iri 

· Kalıp kumundaki parlak karbon yapıcı maddelerin miktarı çok düşük 

· Kumun içindeki ince tanelerin oranı çok düşük 

Kalıplama presi 

· Yetersiz sıkıştırma 

· Kum tanecikleri model yüzeyine yapışıyor 

· Kalıp yüzeylerinde kum taneleri arasındaki bağlayıcı kuvvet düşük 

Yolluk ve döküm tekniği 

· Döküm sıcaklığı çok yüksek 

· Metalostatik basınç çok yüksek 


