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	Döküm parçası yüzeyine yapışmış ince kum kabuk 

	Oluşum Biçimi 

	Kalın et kalınlığına sahip parçalarda, yolluk bölgesinin yakınında ve yüksek döküm sıcaklıklarında kum, ince kabuklar halinde döküm parçası yüzeyine yapışır. Sıvı metalin, kumun gözeneklerine ilerlemesi nedeni ile oluşan kum kabuk döküm parçasına sıkıca yapışır. Bunlar ancak tatlama ile giderilebilir. 

	Tahmini Nedenler 

	Bentonitli kalıplama kumu 

· Kumun içindeki kömür oranının düşük olması 

· Düşük ergime sıcaklığına sahip malzemelerin oranın fazlalığı 

· Yüksek şamotlaşma 

Kalıplama presi 

· Kalıbın homojen olarak sıkıştırılmaması 

Yolluk ve döküm tekniği 

· Kalıbın içerisinde metalin homojen olarak dağılmaması nedeni ile bazı bölgelerde aşırı ısınmanın meydana gelmesi 

· Çok yüksek metal sıcaklığı


