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	Bağlanmamış karbon filmlerinden kaynaklanan damar oluşumu, kalıntı veya metalin birbirine bağlanmaması 

	Oluşum Biçimi 

	Parlak karbon kalıntıları kalıplama ve maça kumunda bulunan fazla parlak karbon yapıcı maddelerden kaynaklanır. Bunlar döküm boşluğu içinde türbülans oluşan kısımlarda yoğunluk farkından dolayı ayrışırlar. Bu hata türü, özellikle GGG’ de oksit ve cüruf hatalarıyla birlikte kombine bir şekilde gözlenir. Döküm duvarına dik olarak bulunurlar. 

	Tahmini Nedenler 

	· Yapay reçineli kum 

· Maça bağlayıcılarının çok yüksek miktarda karbon oluşturması 

· Maça gazlarının yeterince dışarı atılamaması 

Bentonitli kalıplama kumu 

· Kalıp kumu içinde çok yüksek miktarda parlak karbon oluşumu 

· Karbon içeren maddelerden karbonun hızlıca ve yüksek miktarda erbest hale geçmesi 

Kalıplama presi 

· Kalıp yüzeyinin gaz geçirgenliğinin çok düşük olması 

Yolluk ve döküm tekniği 

· Parlak karbon kalıntısına yol açan, yüksek türbülans meydana gelmesi 

· Döküm sıcaklığının çok düşük olması 


