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	Döküm parçalarının yüzeyinde ve iyi sıkıştırılmamış kalıp bölgelerinde kum tanesi büyüklüğündeki yüzey pürüzleri 

	Oluşum Biçimi 

	Penetrasyon, aşırı ısınmış (kenar, kalın cidar, yolluk yakını) ve iyi sıkıştırılmamış kalıp bölgelerinde meydana gelir. 

Sıvı metalin kum kalıp içine, kumun tane boyutundan daha büyük derinliklere işlediği ve kalıp kumuyla reaksiyona girmediği durumdaki hataya penetrasyon denir. Herhangi bir reaksiyon meydana geldiği durumda ise hata yanma olarak adlandırılır. 

	Tahmini Nedenler 

	Bentonitli kalıplama kumu 

· Kumun tane boyutu çok iri 

· Karbon taşıyıcıların oranı çok yüksek 

· Kumun içindeki küçük tanelerin oranı çok yüksek 

· Kompaktibilite çok düşük 

Yapay reçine kum 

· Kumun tane boyutu çok iri 

· Maçalar iyi sıkışmamış 

Kalıplama presi 

· Kalıp yetersiz ve homojen olmayan bir sıkıştırmaya tabi tutulmuş 


